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TIẾT 21 

Dòng điện trong kim loại 

1/ Nêu thuyết electron về tính dẫn điện của kim loại? 

- Trong kim loại, các ion dương liên kết với nhau một cách trật tự tạo nên mạng tinh 

thể. Các ion này dao động quanh vị trí cân bằng, nhiệt độ càng cao, dao động nhiệt 

càng mạnh, mạng tinh thể càng trở nên mất trật tự. 

- Các êlectron chuyển động hỗn loạn tạo thành khí êlectron tự do. 

- Điện trường do nguồn điện sinh ra đẩy khí êlectron trôi ngược chiều điện trường 

tạo ra dòng điện. 

- Sự mất trật tự của mạng tinh thể cản trở chuyển động của êlectron tự do, là nguyên 

nhân gây ra điện trở của kim loại. 

Vậy, hạt tải điện trong kim loại là êlectron tự do. Mật độ của chúng rất cao nên kim 

loại dẫn điện rất tốt. 

2/ Nêu bản chất dòng điện trong kim loại? 

Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các êlectron tự do dưới 

tác dụng của điện trường. 

3/ Thế nào là hiện tượng siêu dẫn? 

- Khi nhiệt độ càng giảm, điện trở suất của kim loại giảm liên tục. Đến gần 00K, điện 

trở suất của kim loại là rất nhỏ. 

- Với một số kim loại, khi nhiệt độ thấp hơn một nhiệt độ tới hạn Tc thì điện trở suất 

đột ngột giảm xuống bằng 0, ta nói rằng kim loại chuyển sang trạng thái siêu dẫn. 

  Ở trạng thái siêu dẫn, khi ta bỏ nguồn điện, dòng điện có thể tồn tại trong kim loại 

nhiều năm mà không yếu đi. 

4/ Thế nào là hiện tượng nhiệt điện? 

  Cặp nhiệt điện là hai dây kim loại khác bản chất, hai đầu hàn vào nhau. Khi nhiệt 

độ hai mối hàn T1, T2 khác nhau trong mạch có suất điện động nhiệt điện: 

 = T ( T1 – T2) 

T : hệ số nhiệt điện động, phụ thuộc vào bản chất của 2 kim loại ( V.K-1). 

T1 – T2: hiệu nhiệt độ ở đầu nóng và đầu lạnh. 

* Cặp nhiệt điện được dùng phổ biến để đo nhiệt độ. 



TIẾT 22 

Dòng điện trong chất điện phân 

5/ Bản chất của dòng điện trong chất điện phân là gì? Vì sao chất điện phân 

không dẫn điện tốt bằng kim loại?   

a) Bản chất: Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển động có hướng của ion 

dương (cation)  về cực âm catốt  và ion âm (anion) về cực dương anốt. 

b) Chất điện phân không dẫn điện tốt bằng kim loại vì: 

- Mật độ ion nhỏ. 

- Khối lượng và kích thước của ion lớn hơn nên tốc độ chuyển động nhỏ hơn. 

- Môi trường dung dịch mất trật tự nên cản trở chuyển động nhiều hơn. 

6/ Hiện tượng dương cực tan là gì? Phát biểu định luật Fa-ra-day. 

a) Hiện tượng dương cực tan:  

Hiện tượng dương cực tan xảy ra khi các anion đi tới anốt kéo các ion kim loại của 

điện cực vào trong dung dịch. 

b) Phát biểu định luật Fa-ra-day 

- Định luật Fa-ra-day thứ nhất: Khối lượng vật chất được giải phóng ở điện cực 

của bình điện phân tỉ lệ thuận với điện lượng chạy qua bình đó. 

m = kq 

- Định luật Fa-ra-day thứ hai: Đương lượng điện hóa k của một nguyên tố tỉ lệ với 
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=> Khối lượng của chất giải phóng ra ở điện cực khi điện phân: 
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m: khối lượng (g). 

A: số khối hay khối lượng mol nguyên tử.  

I: cường độ dòng điện (A). 

t: thời gian dòng điện chạy qua (s). 

n: hoá trị. 

 


